?aﬁé Monte Titano svédpadl6é mintabolt és bemutatéterem
e H-1133 Budapest, Heged(is Gyula u. 65.

Kovetelmények az aljzattal szemben

N
Lerakas el6tt kérem, gy6zddjon meg, hogy az aljzata kelléen erds ra- ‘Qy
da 9

gasztasra alkalmas és megfelel6éen szaraz, sima és repedésmentes.

Az elvégzett vizes munkalatok utan az eldirt idot ki kell varni, a ragasztomaradvanyokat, illetve olaj-, festék-
vagy mas szennyezédéseket el kell gondosan tavolitani. Aljzatunkat egyenletessé kell tennlink, ha 2m-en
+2mm-t meghaladd egyenetlenség mutatkozik. Ugyeljen az aljzatkiegyenlit tipusokra, mert a gyartok tébb-
nyire hidegburkolatok ala fejlesztették ki, nagyon fontos, hogy kifejezetten a svédpadlo ala ajanlott terméket
vasaroljunk (pl.: Murexin Toplewell PN220, Mapei Ultraplan Eco...). Az aljzatkiegyenlité ala sziikséges alapozo
hasznalata (pl.. Murexin D1, Mapei Primer G). Csak teljesen szaraz aljzatra /lehetdleg esztrich aljzatra vagy
kiegyenlitett aljzatbetonra/ lehet fektetni a svédpadlot, mint minden parkettat. Az aljzat nedvességtartalma
2CM vagy az alattinak kell lennie, erre a legmegfeleldbb a karbidos nedvességmérés. Tanacsos lerakas elott

a nedvességmérést szakemberre bizni!

Fektetés / a beeépitést mindig bizza szakemberre /

Elsé |épésként az aljzatot le kell alapozni, mellyel biztositjuk az aljzat és a ragaszto kozti megfelelé min6ségu
tapadast. A falaktdl 10-15 mme-es tavolsagot kell hagyni, amit ékeléssel tudunk megtartani. Lerakas torténhet
aljzathoz 1 illetve 2 komponens( poliuretan ragasztoba. A ragasztd anyag mennyisége fligg a svédpadlo
méretétdl és az aljzatunk mindségétdl. A fektetést mindig horonnyal, a fal felé kezdjik el, a fektetés pedig a
beeso fény iranyaba legyen. A ragasztéanyagot erre a célra javasolt fogas lappal egyenletesen vigyik fel az
aljzatra és a svédpadlét csusztatdé mozdulatokkal helyezzik el az aljzatra Ugy, hogy az egy dsszefliggé felu-
letet alkosson, majd Utdfa segitségével megitdgetjik, hogy jol elhelyezkedjen a ragasztoban. Fontos hogy
tagulasi hézagnak: a falak és egyéb talalkozasi pontok ( keramia, oszlop, pillér.... ), tovabba melegviz illetve a
gO6zvezetékeknél is be kell tartani a 10-15mm-es tavolsagot. Varjunk, amig a ragasztd rendesen megkét és a
svédpadlo igazodik a szoba mikroklimajahoz, addig kerljik az azon valo kdzlekedést! A hosszu széles szal
méretek miatt el6fordulhat, hogy a padlét hdzatni, illetve sulyozni kell! Ezaltal a padld beépitése tobb idot
vesz igénybe, de igy lehetlink biztosak abban, hogy padlonk mindenhol beleér a ragasztéba és nem lesz

ureges, kopogo6 a burkolatunk.
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A padlofites és a készparketta egyuttes al-

kalmazasa ( elektromos padlofltésre nem ajanlott )

l. A padlofiités és a padldburkolat egylttes alkalmazasanak vizsgalata
Az energiamegtakaritas és a nagyobb komfort igénye elésegitette a padlofités elterjedését. Az elterje-
déssel egy iddben jelentkeztek a fltott fellletek burkolasanak problémai. A padloflitéssel egybeépitett
aljzatra torténd parkettdzasnal a hagyomanyos faburkolatok lerakasanak kdvetelményein tul azonban to-
vabbi el6irasokat is be kell tartani. Mind a burkoléanyagokkal, mind az alkalmazott fektetési technologi-

aval szembeni kovetelmények eltérnek a megszokottaktol.

Il. A padlofiités és a fa padldburkolatok egyiittes alkalmazasanak kévetelményrendszere
Osszefoglaljuk a tervezés, kivitelezés és lizemeltetés soran betartandé el6irdsokat. Ezek az el6irasok érte-
lemszerlien a mlanyagcsoves, vizfUtéses és ontott esztrich réteggel készitett, Magyarorszagon gyartott
rendszerre vonatkoznak. A padléfatés és a padldburkolat egylttes alkalmazasanak kdvetelményrendsze-

rét harom részre célszer( osztani: tervezési, kivitelezési és lizemeltetési eldirdsokra

1. Faburkolatu padléfiitéses feliilet tervezésének eléirasai

A tervezésnél figyelembe kell venni, hogy a parketta alapvetéen hdszigeteld. Ezért 15 mm-nél
vastagabb és rossz hdvezetd-képességl lagylombosok és fenydk alkalmazasat kertlni kell. Leg-
alkalmasabb parkettatipus a készparketta, és azok kozil is a tobb rétegbdl feléplilé szerkezetek.
A felhasznalt valamennyi segédanyagnal a vivoagi homérsékleten hoallonak, dregedésre erzé-
ketlennek kell lennitk.

A fGtécsovek kozti tavolsag ne haladja meg a 150 mm-t, mert ez altal a parketta fellleti hémér-
sekletének eloszlasa kedvezobb lesz.

FUtécsoveket teljes fellletre le kell rakni, még ha ezt a héigény nem is indokolja.

Mivel korlatozott a padlofeliilet héleadasa, a helyiséget akar pdtldlagosan is hdszigetelni kell.

Hoészigetelés értékeinek el kell érni az Gjonnan épult éplletek hévédelmének minimalis kdvetel-

ményeit.
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A fatést ugy kell tervezni, hogy a vivéagi vizhdmérséklet ne 1épje tul még a leghidegebb napok-
ban sem a 40 C°-ot. Ajanljuk a héplomba beszerelését a rendszerbe.

A parketta fellleti hémérséklete (talphdémérséklet) sohasem lépheti tul a 27 C°-ot.

Az esztrich minimalis vastagsaga a fatdcsovek felett nem lehet kevesebb 45 mm-nél. Ajanlott a

60 mm.

2. Kivitelezési el6irasok

A lerakott parketta nedvességtartalma nem haladhatja meg a 7-8%-ot, mert kiilonben rések ke-
letkezésével kell szamolni.

A legtdbb probléma a nem kellen kiszaritott esztrichre torténd parkettazas miatt kdvetkezik be.
Az esztrich nedvességtartalma irodalmi adatok szerint nem haladhatja meg az 1,8 %-ot.

A felf(tést az esztrich bedolgozasat kdvetd betonkdtés befejezdédése utan szabad megkezdeni.
A felfatést legalabb 50 C°-on illetve a tervezd altal megengedett max. értéken kell végezni a
mellékelt leiras szerint. A f(tés bekapcsolasa utan a viz hémérséklete naponta 10 C°-kal emel-
heto.

A leragasztas egyértelmien csokkenti a betonesztrichen és a parkettan kialakulé héhidat. Lera-
gasztas esetén tanacsolt az egykomponens(, U.n. rugalmas poliuretan ragasztd. A leragasztast
kdvetden a ragasztd hasznalati utasitasaban leirt pihentetési idét be kell tartani. A héhid kicsi,
ezért javasoljuk a kiszaritott esztrich rétegre az 6nterild aljzatkiegyenlitd felhordasat. Ennek ki-
szaritasa utan teljesen sik és igy jo hdatadast biztosito fellletet kapunk.

A f(tott esztrichnek tisztanak, siknak és repedésmentesnek kell lenni. A felfGtési ciklus utan je-
lentkez6 repedéseket mlgyantaval gondosan Ossze kell ragasztani. Az aljzatkiegyenlitok tapa-
dohidja nagy igénybevételnek van kitéve, ezért csak az erre a célra megfelel6 aljzatkiegyenlité
alkalmazhaté minimalisan 3 mm vastagsagban.

Ha van ra maod, akkor kertiljik a szényegek alkalmazasat, foként a nagyméret(i vastag szonyege-
ket, mivel azoknak hétarto szerepe van és a ,feltorlodott” hé a lamellak repedezéséhez, extre-

mebb esetekben elvalasat okozhatja!
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3. Uzemeltetési el6irasok

A padléfltéssel egybeépitett, parkettazott helység relativ paratartalma nem csdkkenhet 50% ala.
Szaraz leveg0 kialakulasakor mesterségesen pétolni kell a hianyzd légnedvességet.

A felfGtés és a leh(tés mindig fokozatosan menjen végbe, igy elkeriilheték az esetleges fesziilt-
ségek. Az 5 napos fokozatos atmenetet mindig be kell tartani.

Az eléremend vizhdmérsékletnél héhatarolot kell beépiteni, hogy semmiképpen ne 1épje tul a
megengedett értéket.

A takaritasnal a vizes felmosast kerilni kell, mert ezek a rendszerek érzékenyebbek mindennem

nedvességvaltozasra.

Kovetkeztetések, javaslatok

A padlofatés és burkoldanyaga egy egységet képez, kiilon nem szabad vizsgalni 6ket. Egyik részen torténd
valtozas a masik részre is kihat. Ezt a tervezésnél és a kivitelezésnél is figyelembe kell venni. A padlofités és
a fa padloburkolat 6sszeegyeztethetd egymassal, azonban a tervezéskor és a kivitelezéskor figyelembe kell
venni, hogy parketta keril a fellletre. A parketta ilyen konstrukciéban torténd lerakasa szakértelmet igényld
munka, csak e téren jartas szakemberek végezhetik. A fitott padldfeliilet burkolhatd szalagparkettaval. A be-

ton esztrichbdl kiaramlé hé nem teszi tonkre a parkettat.

A megfigyeléseink soran semmiféle karosodast nem észleltiink az el6irasok maradéktalan betartasa eseten.
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